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WALL THICKNESS PROFILE 

MEASUREMENT 
LOCATION 

MSMT 
I.D. 

MSMT 
in INCHES 

MSMT 
in MM 

SOLID COVER 
1 0.090 2.286 
2 0.090 2.286 
3 0.090 2.286 
4 0.090 2.286 
5 0.090 2.286 
6 0.089 2.261 

SIDEWALL 
7 0.086 2.184 
8 0.090 2.286 
9 0.094 2.388 

10 0.093 2.362 
11 0.095 2.413 
12 0.087 2.210 
13 0.094 2.388 
14 0.095 2.413 
15 0.095 2.413 
16 0.098 2.489 
17 0.084 2.134 
18 0.088 2.235 
19 0.094 2.388 
20 0.094 2.388 
21 0.094 2.388 
22 0.085 2.159 
23 0.094 2.388 
24 0.092 2.337 
25 0.089 2.261 
26 0.092 2.337 

BOTTOM 
27 0.097 2.464 
28 0.097 2.464 
29 0.097 2.464 
30 0.097 2.464 
31 0.099 2.515 

 

 

32 0.098 2.489 
 


